
Раздел И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Г р у п п а И11

ГОСТ 3621™47 Стекло шахтное для пламенных рудничных ламп

Изменение 1

Р а з д е л  И. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт 2, Толщина шахтного стекла изменена

«5± Ь- на « 5 мм*.

Пункт 4 изложен в новой редакции:
«4. Коэффициент светопропускания должен быть не менее 85%»,

(Приказ №  392 3/VII—58 г.)

4Т

сумка с кружевом
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