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С. 14
Продолжение таблицы 2. на пересечение графы 1 (Классификация припоев по основным 
компонентам - Алюминиевые) и содержания графы 2 (Марки припоев - Силумин марки 

СИЛ-1C) перечеркнуть содержания графы 3 (Номер нормативно-технического доку
мента на сортамент)

Силумин марки ТУ 1 9 555-77
СИЛ-1 С (ленты)

С. 33 таблица 7
Дополнить таблицу вкладышем 1, поместив его в конце таблицы.

С. 41 таблица 16
Дополнить таблицу вкладышем 2, поместив его в конце таблицы.

С. 68 таблица 36
Дополнить таблицу вкладышем 3, поместив его в конце таблицы.

С. 69 таблица 37
Дополнить таблицу вкладышем 4, поместив его в конце таблицы.

Причина изменения Отработка документа (шифр 05)

Указание о внедрении На заделе не отражается

Указания по внесению 
изменений

Изменения внести вклейкой вкладыша

Приложения Вкладыши на 2 листах

испытания строительных конструкций
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