
МКС 83.060

Поправка к ГОСТ ISO 2230—2013 Изделия резиновые. Руководство по хранению

В каком месте Напечатано Должно быть

Таблица 4, примечание П р и м е ч а н и е  — На срок хране
ния влияет температура хранения ниже 
или выше 25 °С. Хранение при темпера
туре выше 10 °С сокращает срок хране
ния приблизительно на 50 %, хранение 
при температуре ниже 10 °С увеличи
вает срок хранения приблизительно на 
100 %.

П р и м е ч а н и е  —  На срок хране
ния влияет температура хранения выше 
или ниже 25 °С. Хранение при темпе
ратуре на 10 °С выше сокращает срок 
хранения приблизительно на 50 %, хра
нение при температуре на 10 °С ниже 
увеличивает срок хранения приблизи
тельно на 100 %.

Пункт 7.4 Если изделия изымают из хране
ния для проведения

Если изделия изымают из хране
ния для осмотра, проведения

рекомендуется их переупаковывать 
в соответствии с разделом 5 и ука 
зать

рекомендуется их переупаковывать 
в соответствии с разделом 5 и ука 
зывать
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