
МКС 93.080.020

Поправка к ГОСТ 32707—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минераль
ный. Метод определения набухания образцов из смеси порошка с битумом

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 10, формула 2 и _ ( т2 —  /773  ) — (/77 — /771 ) н _ ( т 2 - т з ) - ( / » - т , ) х 1 0 0

т - т л т - т л

Библиографические данные МКС 93.080.020 МКС 93.080.20

(ИУС № 4 2018 г.)
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экспертиза промышленной безопасности

Поправка

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294800/4294800763.htm

