
ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру

Изменение № 1

Р а з д е л  I. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт 2 изложен в новой редакции:

<<2. Для изготовления клепки применяются следующие породы древе
сины: кедр, липа, лиственница и ель».

(Прот. № 34 15/IX—50 г.)
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