
Поправка к ГОСТ 33138—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения растяжимости

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.1.1. 
Примечание

П р и м е ч а н и е  — Допускает
ся применять другие средства изме
рений вместо линейки при определе
нии растяжимости образцов битума.

П р и м е ч а н и е  — Допускается применять 
другие средства измерений вместо линейки при 
определении растяжимости образцов битума, а в 
случае определения только растяжимости образ
цов битума, разрешается использование дуктило- 
метра без функции определения максимального 
усилия.

(ИУС № 6 2017 г.)
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класс энергетической эффективности многоквартирного дома

Поправка

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803482.htm

