
77 МЕТАЛЛУРГИЯ
Поправка к ГОСТ Р 52889—2007 Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля усилия 
затяжки резьбовых соединений. Общие требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 9.1. Формула (6) 1 1
Q3(/) = ^ [ A f3( / ) -A fK]. Q3(/) = ^ [ A f3(/) + AfK].

(ИУС № 1 2017 г.)

43

контроль сварных швов

Поправка

http://www.mosexp.ru/uzk.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804799.htm

