
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВЗЗ
к ГОСТ 5582—75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростой
кий и жаропрочный. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

По всему тексту стандар
та 09Х15Н8Ю 09Х15Н8Ю1

Пункт 3.6. Таблица 3. Для
стали марки 11Х11Н2В2МФ Не более 880 (90) 880 (90)

(ИУС № 12 2000 г.)
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