
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

Е. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВЗЗ

к ГОСТ 5582—75 Сталь тонколистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и 
жаропрочная. Технические условия (переиздание, август 1993 г.)

В каком месте Напечатано Д олж но быть

Пункт 2.1 ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,7 толщиной от 0,5 до
до 3,9 мм 3,9 мм

(ИУС № 10 1994 г.)

31
проектирование систем вентиляции

Поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805090.htm

