
Поправка к ГОСТ 32517.1—2013 (ISO 2597-1:2005) Руды железные, концентраты, агломераты и ока
тыши. Методы определения железа общего

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 6. индикатор, раствор 0,2 г/дм3 индикатор, раствор 0,2 %
-дифениламин-4-сульфокис-
лоты натриевую соль

Пункт 7.2.1. Третий абзац согласно 8.4. согласно 9.1.
четвертый абзац согласно 8.5. согласно 9.2.
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