
Г р у п п а  Н95

ГОСТ 153—41 Соль поваренная пищевая

Изменение № 4

(взамен изменения № 3)

Р а з д е л  III. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт 4 дополнен новым примечанием:

«4. До 1 апреля 1952 г. содержание Са в соли, поставляемой химиче
ской промышленности для электролиза, должно быть не более 0,25%.

С 1 апреля 1952 г. соль, поставляемая химической промышленности 
для электролиза, должна соответствовать следующим показателям в %%:

Содержание хлористого натрия,
на сухое вещество, не менее ............................................... 98,8
Содержание Са"* не более • • ........................... 0,1

» Mg * не более ......................................................0,05
» S 0 4 **He более  ................................................ 0,23
» нерастворимого остатка не более . . . 0,50
» влаги не более  ̂ .........................................5,0

40

промышленная безопасность опасных объектов  

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html


Ра аде  л VI. « П р а в и л а  прие мки.  О т б о р  проб»
Пункт 22 дополнен примечанием:

« Пр и м е ч а н и е .  Соль, отгружаемая химическим заводам для элект
ролиза, сопровождается сертификатом, в котором указывается химический 
состав соли».

(Пост. № 470 30/VII—51 г.)
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