
Поправка к ГОСТ 33057—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение средней и истинной плотности, пористости и водопоглощения

В каком месте Напечатано Должно быть

Подпункт 8.1.2.2 8.1.2.2 Для подготовки к испыта
нию единичную пробу щебня (гра
вия) массой не менее 1000 г, дробят 
и просеивают через сита с разме
ром ячеек 4 и 0,125 мм в соответ
ствии с ГОСТ 33029.

8.1.2.2 Для подготовки к испыта
нию единичную пробу щебня (гра
вия) готовят в соответствии с п. 7.2.2 
массой не менее 1000 г, дробят и 
просеивают через сита с размером 
ячеек 4 и 0,125 мм в соответствии с 
ГОСТ 33029.

Подпункт 8.3.2.2 Масса каждой мерной пробы долж
на составлять (70 ± 1) г.

Масса каждой мерной пробы, вы
сушенной до постоянной массы, 
должна составлять (70 ± 1) г.
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