
В09 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА 

ГОСТ 1497—42 Методы испытания металлов на растяжение
Изменение № 1

Р а з д е л  IV. « Т р е б о в а н и я  к и с п ы т а т е л ь н ы м  м а ш и н а м »
Пункт 27 — подпункт ж исключен.
Пункт 27 — примечание изложено в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е .  Поверка испытательных машин производится в 
соответствии с инструкциями, издаваемыми Комитетом по делам мер и из* 
мерительных приборов при СНК Союза ССР».
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