
Поправка к ГОСТ 32075—2013 Материалы текстильные. Метод определения токсичности

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 6.1.3 Элементарный образец помещают в 
колбу с притертой пробкой, залива
ют дистиллированной водой, тща
тельно перемешивают, добиваясь 
полного смачивания текстильного 
материала водой.

Измельченный элементарный обра
зец помещают в колбу с притертой 
пробкой, заливают дистиллирован
ной водой из расчета 50 мл воды на 
(1,0 ± 0,01) г образца, тщательно пе
ремешивают, добиваясь полного 
смачивания текстильного материала 
водой.
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