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И З В Е Щ Е Н И Е  ЛЗ  
об изменении ОСТ 34 007-75 "Покрытие цинковое 
электролитическое защитное. Технические требования. 
Правила приемки и методы контроля."

Срок введения установлен с

Изм. Содержание изменения

Листов

I

3

Первая страница

Слова: "Срок действия до 01.01.1986 г . "  -  исключить.

Пункт 1.3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2263-71 на ГОСТ 2263-79;
ГОСТ 13078-67 на ГОСТ 13078-81; ГОСТ 2184-67 на 
ГОСТ 2184-77; ГОСТ 4174-69 на ГОСТ 4174-77; 
ГОСТ 199-68 на ГОСТ 199-78; ГОСТ 3252-75 на 
ГОСТ 3252-80; ГОСТ 3640-75 на ГОСТ 3640-79 
и ГОСТ 6318-68 ва ГОСТ 6318-77.

Причины изменения: Снятие срока ограничения. Изменение стандартов.

Указания о внедрении: Дополнительных мероприятий по внедрению 
извещения Л 3 не требуется.
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