
Изменение № 1
к ГОСТ 1154—$0 Ванны чугунные эмалированные

Р а з д е л  I. «Типы и о с н о в н ы е  р а з м е р ы »
Пункт 3. Чертеж 1 и таблица под чертежом 1 заменены:

Тип ванн L А и
Справочный 
вес с эмалью 

кг

ПВ-1 1700 1530 780 330 -118
ПВ-2 1800 1630 900 330 -125

П р и м е ч а н и е .  Детали III, IV  и V даны на черт. 6.

скатерть овальная

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


Пункт 3. Чертеж 6 заменен:

Детали ванн (к черт. 1—5)

Срок введения изменения № 1 1/1—62 г.
(Приказ № 265 от 5/IX—61 г. «Информ. указатель стандартов» № 9 1961 гЛ

Sloe од шо
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294811/4294811931.htm

