
Группа Ж17

Изменение № 1 ГОСТ 20955—75 Заполнители длй жаростойких бетонов. Клас
сификация и технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
30.03.84 № 34 срок введения установлен

с 01.07.84

Вводная часть. Третий абзац дополнить словами: «а также на заполнители 
для огнеупорных бетонных масс и смесей, применяемых для изготовления бетон
ных футеровок печей и их элементов и классифицируемых по огнеупорности».

(ИУС N° 8 1984 г.)
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