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Пункт 2.1. Заиенить ссылку: ГОСТ 7502—80 на ГОСТ 7502—89.
Пункт 4.2 дополнить абзацем: «Допускается измерять ширину рулона не-

(Продолжение см. с. 188)

проект строительства

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(П родолжение изменения к ГОСТ 21102—80)
посредственно на рулоне, если предельные отклонения по ширине рулона состав
ляют 5 мм и более».

Пункт 5.7. Заменить норму: 94 % на 95 %.
Раздел 5 дополнить пунктом — 5.8: «5.8. Допускается применять в качестве 

показателя косины разность длин диагоналей листа.
Предельная допустимая разность диагоналей (/Ср), мм, вычисляется по 

формуле
Kp= c —d*.

(ИУС № 11 г990 г.)
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