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Пункт 2.1а. Таблица За. Графа «Дополнительные требования». Для марок 
ПНК-1Л5 — ПНК-1Л8 исключить слова: «из них частиц порошка размером бо
лее 71 мкм — в количестве не более 5 % от массы партии»;

последний абзац. Исключить марки: ПНК-2К9, ПНК-2К10, ПНК-1Л6.
Пункт 4.3. Последний абзац. Исключить марки: ПНК-2К9, ПНК-2КЮ, 

ПНК-1 Л 6.
Пункт 5.6. Исключить слова: «и карбонильного никелевого порошка группы 

Л».
(ИУС № 6 1992 г.)
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