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Изменение 4 ГОСТ 5950—73 Прутки в полосы аз инструментальной легиро
ванной стали. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 10.11.87 № 4143

Дата введения 01.05.88

Пункт 1,2. Таблицу 1 дополнить примечанием 5i «5, Примерное назначе
ние стали указано в справочном приложении 6».

( Продолжение см. с. 60)
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магазин декора

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5950—73)
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4693—77 на ОСТ 14—13—75, ОСТ 

1 4 -2 —205—87.
Пункт 3.11. Таблицу 4 дополнить примечанием — 3: «3. Значения твердости 

после закалки и отпуска в зависимости от температуры отпуска приведены в 
справочном приложении 7»,

(ИУС № 2 1988 г.)
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