
Группа Л62

Изменение № 6 ГОСТ 4750—79 Шины пневматические для велосипедов. Техни
ческие условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1995—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национального органа 
по стандартизации

Азербайджанская Республика Азгоостандарт
Республика Армения Ар м госстандарт
Республика Беларусь Белстандарт

(Продолжение см. с. 66)
3 Зак. 897 65

виды сертификатов

http://www.stroyinf.ru/sr6.html


(Продолжение изменения М 6 к ГОСТ 4750—79)
Продолжение

Наименование государства
Наименование национального органа 

стандартизации

Республика Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кы ргызста нд арт
Республика Молдова Молдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Узбекистан Узгосстандарт
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее бе

зопасность для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 1.2 (кроме мак-
(Продолжение см. с. 67)
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(Продолжение изменения М  6 к ГОСТ 4750—79)
симально допускаемой скорости и массы), 2.3, 2.4. Стандарт пригоден для целей 
сертификации».

Пункт 2t3i Первый абзац. Заменить слова: «.нормативно-технической доку
ментации» на «технологическому регламенту».

Пункт 2l5. Исключить слова: «высшей категории качества».
Пункт Я& Таблица % Графу «первой категории качества» исключить. Го

ловку таблицы изложить в новой редакции:

Значение для резины

Наименование показателя
покрышки камеры

черной цветной из каучуков 
общего на
значения

из бутил- 
каучука

(Продолжение см. с. 68)

Изменение «Ns 4 ГОСТ ЗД 1 4750—79 Шины пневматические для велосипедов. 
Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол №  6 от 21.10.94)

Дата введения 1995—07—01

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящее до
полнение к ГОСТ 4750—79 устанавливает дополнительные нормы, правила, 
требования к пневматическим шинам (покрышкам, камерам, ободным лентам)

(Продолжение см. с. 68)
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(Продолжение изменения М 6 к ГОСТ 4750—79)
Пункт З.Ь Девятый абзац исключить.
Пункт 4Л. Заменить ссылки: ГОСТ 165—'80 на ГОСТ 16jS—$9, ГОСТ 

7502—$0 на ГОСТ ТШ ^-Ш
Пункт 4.9, Второй абзац. Заменить слова: «ГОСТ 266—г78 (образец типа 

Б)» на «(ГОСТ (метод Г)».
Пункт 5sjl. Восьмой абзац исключить.
Пункт 5J2 дополнить абзацем: «Допускается маркировку на ободные ленты 

из полимерных материалов наносить на маркировочный ярлык, прикрепляемый 
к пачке ободных лент».

Пункт изложить в новой редакции: «6Д Гарантийный срок хранения 
для шин черного цвета 39 мес, цветных — 1$ мес с месяца изготовления.

Гарантийный срок эксплуатант в пределах гарантийного срока хранения 
для шин черного цвета 20 мес, цветных — 1*21 мес со дня розничной продажи, 
для внерыночного потребления — со дня получения потребителем».

(МУС № 5 1996 г.)

(Продолжение изменения М 4 к ГОСТ ЭД1 4750—79)
для велосипедов, предназначенных для экспорта в страны с различными кли
матическими условиями и эксплуатируемых при температуре от минус «10° до 
плюс БЕ»°С».

Пункты 3. lia, Sj.lia, 6.3а. Заменить слова: «Made in USSR» на «страна-из
готовитель (на английском языке)» (Зраза).

Пункт 6.2а. Заменить слова: «с тяжелыми условиями эксплуатации» на 
«с тропическим климатом».

(НУС № 5 1995 г.)
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