
ТУ14~Л-Э50-74. П рутки и п о л о с ы и-э конструкционной легированной
высококачественной степи размером до 200 мм,

включительно

ИЗМЕНЕНИЕ № Ф

Р а з д е л  2. Технические требования

табл*4 п. 2,7 для стали марки 13Н5А установить твердость 
образцов по-Бринеллю по диаметру отпечатка 3,5—3*0 мм (вместо 
3,65^3,20 мм),
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нужен сертификат
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