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Изменение № 1 ГОСТ 25190—82 Полотна трикотажные основовязаные эластич
ные. Нормы при растяжении
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.11.87 № 4304

Дата введения 01.07.88

Пункт 1. Заменить слова: «из химических нитей» на «из нитей всех видов». 
Пункт 2ш Табл иду изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 210*)

209
проектирование предприятий

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


(Продолжение изменения к ГОСТ 16825—82)
Продолжение табл . 1

Размер и количество пороков в изделии
1-го сорта 2-го сорта

порока на откры
тых частях

иа закрытых 
частях

на открытых 
частях

на закрытых 
частях

частичное от Не Малоза До 2 см по В общей слож
сутствие плюше
вых петель или 
обрыв плюшевой 
нити

23. Отклонение

допус
кается

метное одному петельно
му ряду или 
одному петельно
му столбику

ности до одного 
петельного ряда 
или заметное в 

подобранной 
паре

ширины подшив
ки верха колго
ток - До 1,0 см — До 1,5 см

Пункт 10. Одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «концы нитей 
«а закрытых частях с лицевой стороны не более 1>0 см; для изделий плюшевого 
переплетения не более 1,5 см».

(ИУ<2 ЛГо 2 1988 г.)
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