
Изменение №  2 ГОСТ 25278.10—82 Сплавы и лигатуры редких металлов. 
Методы определения циркония

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС №  2753

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азгосстандарт
Республика Армения Армгосстандарт
Республика Белоруссия Госстандарт Белоруссии
Грузия Грузстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизстандарт
Республика Молдова Молдовастандарт

(Продолжение см. с. 32)

кружево плетение

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 25278.10—82)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа стандартизации

Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан

- Госстандарт России 
Таджикгосстандарт 
Глазная государственная инспекция 
Туркменистана

Республика Узбекистан 
Украина

Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

Пункт 5.1. Девятнадцатый абзац изложить в новой редакции: 
«Отраслевой стандартный образец состава сплава 5 ВМЦ ОСО 

48-4 -1 -90 (1 -78 )» .
Пункт 8.1. Двадцать восьмой абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 989—75. 

(ИУС № 6 1998 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294825/4294825440.htm

