
Изменение № 2 ГОСТ 23658—79 Красители органические. Дисперсный ярко-ро
зовый. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 19.09.89 № 2784

Дата введения 01.03.90

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий 
стандарт распространяется на органический краситель дисперсный ярко-розовый, 
представляющий собой смесь красителя со вспомогательными веществами, вы
пускаемый в виде непылящего однородного порошка от темно-бордового до чер
ного цвета»;

четвертый абзац. Исключить слова: «Установленные настоящим стандартом 
показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

Пункты 1.2, 1.2.2 изложить в новой редакции:
«1.2. С т е п е н ь  д и с п е р с н о с т и  к р а с и т е л я
1.2.2. Метод фильтрования — нс менее 3 баллов».
Пункт 1.4, таблица 2 (головка). Заменить слова: «полиэфирном волокне лав

сан» на «полиэфирной ткани»;
таблицы 1, 2. Головка. Заменить слова: «раствора мыла при 40 °С» на «раст

вора мыла при (40±2) °С», «химической чистки» на «органических растворите
лей, применяемых при химической чистке»;

(Продолжение см. с. 216) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23658—79)
примечание. Заменить ссылку: ГОСТ 9733—61 на ГОСТ 9733.0—83.
Пункт 2.2 исключить.
Пункт 2.4. Заменить слова: «полиэфирном волокне лавсан» на «полиэфирной 

ткани».
Пункт 3.2 дополнить словами: «ПДК красителя в воздухе рабочей зоны — 

5 мг/м3».
Пункт 3.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «При отборе проб, 

испытании и применении красителя необходимо применять индивидуальные сред
ства защиты по ГОСТ 12.4.011—87 и ГОСТ 12.4.103—83 от попадания красите
ля на кожные покровы и слизистые оболочки».

Пункт 4.2. Заменить слова: «полиэфирном волокне лавсан или текстуриро
ванном полиэфире» на «полиэфирной ткани».

Пункт 5.2 исключить.
Пункт 5.3 дополнить абзацами: «Допускаемое отклонение в оценке концент

рации между испытуемым и стандартным образцами красителя ± 5 % .
Первые три оценки оттенка означают пригодность испытуемого красителя к 

выпуску».
Пункт 5.4.2 дополнить абзацем: «Допускаемое отклонение в оценке степени 

дисперсности между испытуемым и стандартным образцами красителя ±  0,5 бал
ла».

(Продолжение см. с. 217)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23658—79)
Пункт 5.5 дополнить абзацем: «Допускаемое отклонение в оценке устойчиво

сти дисперсии между испытуемым и стандартным образцами красителя ±  0,5 бал
ла».

(Продолжение см. с. 218)

217



(Продолжение изменения к ГОСТ 23658—79)
Пункт 5.6. Заменить слова: «полиэфирном волокне лавсан определяют по» 

на «полиэфирной ткани определяют по ГОСТ 9733.0—83»; «полиэфирного во
локна» на «полиэфирной ткани».

Пункт 6.2 дополнить словами: «и классификационного шифра 9.2.1 по ГОСТ 
19433—88».

(ИУС № 12 1989 г.)
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