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По всему тексту стандарта (разд. % 3, лп. 4,2.1,, 4.2.2) заменить слова: 
«градуировочные образцы» на «образцы сравнения»,

Раздел 2, Третий абзац дополнить словами: «на 250—(300 В и 30—59 А»;
четвертый, пятый абзацы изложить в новой редакции: «Генератор дуго

вой, приспособленный для поджига дуги постоянного тока высокочастотным 
разрядом.

Микрофотометр любого типа, позволяющий измерять плотность почернения 
аналитических линий»;

седьмой абзац дополнить словами: «или аналогичные с погрешностью 
взвешивания не более 0,001 г»;

восьмой абзац дополнить словами: «с погрешностью взвешивания не более 
0*0002 г»;

девятый абзац дополнить слова-ми: «или аналогичным»;
тринадцатый, четырнадцатый абзацы. Заменить слова: «марки ОСЧ или 

В-3» на «особой чистоты»; «3 н. раствор» на «раствор с молярной концентра
цией 3 моль/дм3»; «8 и 1 н. растворы» на «растворы с молярной концентра
цией 8 и 1 моль/дм3»; «железо восстановленное» на «железо карбонильное 
радиотехническое — по ГОСТ ljSQlO—79»;

дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Допускается применение при
боров с фотоэлектрической регистрацией спектра и других спектрографических 
приборов и установок, других материалов и реактивов при условии получения 
точностных характеристик не хуже установленных настоящим стандартом»;

заменить ссылки: ГОСТ 11126—78 на ГОСТ 111125—84, ГОСТ 19300—'72 на 
ГОСТ 18300—87, ГОСТ 4784—74 на ГОСТ 11069—74.

Пункт 4.L Заменить слова: «3 н. раствора бромисто-водородной кислоты» 
на «раствора бромисто-водород ной кислоты с молярной концентрацией
8 моль/дм3».

Пункт 4.2.2. Заменить слов-а: «Спектры каждой пробы и контрольного об
разца фотографируют по четыре раза» на «Спектры каждого полученного кон
центрата фотографируют по два раза».

Пункт 5.1. Последний абзац исключить.
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Расхождения результатов

четырех параллельных определений (d), а также расхождения результатов 
двух анализов (D) не должны превышать значений, указанных в таблице 
(Р = 0 ,95 ),_______________________________________________________________

Наименование
элемента

Массовая доля 
элемента, %

Расхождение четырех 
результатов параллель- 

ных определений, %
Расхождение резуль

татов двух анали
зов, %

Алюминий МО” 5 5-10-* 5* 10-6
2-10-5 н о -5 М 0~5
4*10-5 2-10-5 2-10"5
8.10“ » 3-l(0!-s 4-ЦО-5
1-Пг« 4-10-5 5*10“ ®
2-10-4 7-10 -5 9*10“ ®
5*10-4 2-Ш-4 2*10 -4

Висмут, 3-10-» 1,5-т - 6 г - н Н
индий, 6-id -6 3 1 < И 4*10f~6
никель н а - 5 5-10-6 6гШ-6

2-Ю-5 7-10-* 9*10“ »
(Продолжение см. с. 38) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20997.4—81)
Продолжение

Наименование
элемента

Массовая доля 
элемента» %

Расхождение чегыоех 
результатов параллель

ных определений, %

Расхождение ре
зультатов анали

зов, %

Висм ут,
никель,
индий

4-10-5 
8wl0-5 
И  О-4

1,5-10—s
3- 110-5
4- 10-5

2* 10—5
З-ю -5
5*10-5

Ж елезо, 8-10 -6 4-10-8 5-10-®
свинец м о - 5 5*10“6 6-10-*

2-10 -5 мои* 1-lOh5
4-lOt-5 2* IO“s М О -5
8-lOr5 З-10-s 4-ДО"5
М О-4 4-10-5 5-10~5
2-10-4 7*10~5 9*10“5
5-10 -4 2-l!0*"4 2-10~4

Кадмий, медь 2.10-6 м о - 8 М О-6
4-10-» 2*10 -6 2*10“*
8-10-5 3*10~& 4*10-8
М О -5 5*10-& 5-Ю-8
2-10 - 5 м о - 5 1-10” 5
4-10 - 5 2*10-5 2-10-5
8-Г0|-5 3*10-5 4-lQf-5
М О -4 4*3 0~5 5*10“5

М арганец М О-5 4*10 -6 5*10-8
2-I0-5 8-10 - s м о - 5
4-10-5 2*10 -5 2*10-«
8-1Э-5 3*ю-5 4-10-5
м о - 4 4*10"5 5* Й - 5

Серебро м о - 5 5-Ю-7 7-Ю-7
2-10 - 6 М О '6 1,5-Ш-»
4-10-5 2*Ю-6 2-10-*
8-10-5 з*Ц)-6 4-10-5
м о - 5 ,5-Ю-5 5-10 - 5
2-10 - 5 м о - 5 м о - 5
4-J0-* 2-J0-5 2-КОг5
8-1|0-5 3*10-5 4-10 - 5
М О-4 4*10 5 5-10-6

Цинк 7- 10-5 
МО-5 
2 1 0 -5 
4-10 -5
8- 10 -5 
м о - 4

3*Юг-а
5*10~6

м о - 5 
2* 10“5
3- ю -5
4- 10—5

4-10—6
5*10-«
МО-8
2*фГ5
4*10-s
5*10-5

Допускаемые расхождения для промежуточных массовых долей рассчиты- 
вают методом линейной интерполяции».

(ИУС № 7 1992 г.)
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