
И зменение №  2 Г О С Т  20997.2— 81 Т а лли й . М ето д  спектрального  определения 
алю миния, ж елеза , меди, никеля, о лов а , серебра  и свинц а»

У тв ер ж д ен о  и введено в действие П остановлением  Госстандарта  России  от 
22.04.92 №  430

Дата введения 01,12.92

П о  всем у тексту стандарта  зам енить с лов а : «градуи ровочн ы е о б р а зц ы » на 
■«образцы сравнения» (разд . 2— 6 ).

Р а зд е л  2. Второй  абзац  доп олн и ть  словам и : «н а  250— 8Ю0 В и 30— 50 А » ;
третий, четвертый абзацы  излож ить в  новой редакции: «Г ен ер а то р  д у г о 

вой , приспособленны й д л я  подж ига  дуги  постоянного  тока вы сокочастотны м  
разрядом .

М икроф отом етр  л ю б о го  типа, позволяю щ ий изм ерять плотность почерне
ния аналитических ли н и й »;

пяты й абзац  доп олн и ть  словам и : «и л и  аналогичны е с погреш ностью  
взвеш ивания не б о л е е  0,001 г » ;

седьм ой  абзац  доп олн и ть  словам и : « с  погреш ностью  взвеш ивания не бо лее  
0 ,000(2 г»;

восьм ой  абзац  доп олнить словам и : «и л и  ан алоги чны м »;
зам енить слова: «у го л ь н ы е  марки О С Ч  или  С -2 »  на «граф итовы е особой  

ч и стоты », «у г о л ь н ы е »  на «гр аф и товы е», «Ж е л е з о  восстан ови тельн ое» на « Ж е 
л е з о  карбон и льн ое  радиотехническое —  по Г О С Т  1i36i10—79»;

доп олн и ть  примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Д оп уск ается  применение при
б о р о в  с  ф отоэлектрической регистрацией спектра и др уги х  спектрограф ичес
ких приборов и установок, д р у ги х  м атериалов  и реактивов при условии  п о 
л уч ен и я  точностных характеристик не х уж е  установленны х настоящ им  стан 
д а р т о м »;

зам енить ссылки: Г О С Т  1116&— 78 на Г О С Т  Illf2t5i— 84, Г О С Т  18300— 72 
мъ Г О С Т  1 8 3 0 0 -8 7 , Г О С Т  4784— 74 на Г О С Т  1 1 0 6 9 -7 4 .

Р а з д е л  3. П ервый абзац . Зам енить значения: 1,5-10 - 4; 3-10 - 4; М 0 _в;
3 - 1 0 '3; М О - 2; 3 -10 -2 % на l,65 *10r4; 3 ,3 -Ю -4; М О - 3; 3,3*Ш “ 3; М О - 2; 3,3-10—2 % .

П ун к т  4.2, П ервый абзац . Заменить слово : «у г о л ь н о г о »  на «гр аф и тов о го ».
П ун к т 5.1. П оследний  абзац  исклю чить.
П ун к т 5 Я и злож ить в новой редакции: «5 .2 . Расхож ден и я  р езульта тов  

д в у х  п ар аллельн ы х  определений (d ) ,  а такж е расхож дения р езульта тов  
д в у х  анали зов  (D) не долж н ы  превыш ать значений;, указанны х в табли ц е  
(Р = 0 ,Щ ,

(Продолжение см. с. 34)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20997,2—81}

Наименование
элемента

Массовая доля 
элемента, %

расхождение двух ре
зультатов параллельных 

определен! й, %

Расхождение резуль
татов двух анали

зов, %

Алюминий 8-10 - 5 2-Ю г5 з - ю - 5
МО г* 3-10-5 5-10 -5
2-10 -4 6 -1 0 -5 8-10-®
4*10 " 4 мо- 4 2-10 - 4
М О ' 3 2-10 - 4 3-1СМ

Ж елезо 8* 1 0 - 5 2-10-5 3-Ю г5
М О -4 а - ю - 5 5-Ю -5
2-10-4 6-1131-5 8-Ю -5
4*10-4 мо- 4 2-10 - 4
8*10-4 2-10-4 з - ю - 4
мо-» 3-1 ct-4 4 -1 0 -4
2-10-8 4-10|-4 б * т - 4

М едь 2-10 - 4 6 -1 0 -5 8*10 - 5

4 -ф -4 м о - 4 2*10-4
8-10-4 2 -1 0 -4 3*10-4
мо-> з - ю - 4 5*Юг-4
2-10 - 3 5-10-4 8*10-4
5-10-3 6-10 -4 М 0 - ;

Никель 2 1 0 -4 6* 1 0 - 5 в м о - 5
4-10-4 М О -4 2*10-4
мо- 3 2*10-4 3*10-4
2-I t » -3 З-Ю -4 5-ЮГ-4

Олово 8>10-5 2-10-' 3*10-5
М 0 - 4 З-Ю-5 5 -1 0 -5
2*10-4 5-Юг s 8-10” 5
4*10-4 мо- 4 2*10-4
8*101-4 2-10-4 З-Ю*4

(Продолжение см, с, 35}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20997.2—81)
Продолжение

Наименование
элемента

Массовая доля 
элемента» %

Расхождение двух ре
зультатов параллель

ных определений, %

Расхождение р е зу л ь 
татов двух анали

зов, %

С е р е б р о 5*10-6 м о - 3 2*13“ 5
М 0 ~ 4 2 - Ю - 5 3*1 о - 5
2 -1 0 -4 5 - Ю - 5 8 *1 0 ~ 5
5*1|0г4 м о - 4 2 *1 0 -4

С в и н ец 2 -1 Q "4 6 -1 0 -5 8-10—6
4*10“ 4 Ы 0 - * 2- 10f~4
м о - 3 зной 5*10 - 4
2-ЮН 5 -1 0 —* 8-10 - 4
4 4 0 - 3 8 -10 -4 м о - 3
м о - 2 2 - I 0 - 3 3*10 “ 3
3 -10 “ 2 5 -1 0 -3 8- 1|Э*—3

(Продолжение см. с. 36)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20997.2—81}
Д оп уск аем ы е расхож дения д ля  пром еж уточны х массовых д олей  рассчв* 

тывают м етодом  линейной интерполяц ии ».
П рилож ен ие. Зам енить ссы лку : Г О С Т  47184— 74 на Г О С Т  11069— 74.

(И УС  №  7 1992 г.)
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