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Дата введения 01.00.fi

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования стандарта являются обязательны
ми».

Пункт 2. Чертеж заменить новым:

* Размеры обеспечиваются инструментом.
таблица. Головку изложить в новой редакции:

Обозначение
типоразмера D К,

не менее
/ ,
не Н Т Е W X 7

круга менее

исключить обозначения: 2725-0113, 2725-0119, 2725-0123, 2725-0127, 2725-0129 
и соответствующие им значения.

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: b на Wy S на X, а  
на V.

Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. е. 76) 
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испытательная лаборатория

http://www.stroyinf.ru/p3.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 16178—82)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ I2D9
Р а з м е р ы ,  мм

£) ш
М асса алмазов в каратах при относительной концент

рации
W X V

50 75 100 150

125
4 12,5 18,7 25 ,0 37J4

т° il(l,0 16,5 1212.0 в д о

8
2 ,1А° 18,3 '217,4 36 ,6 55 ,0

26° 17,0 125,4 8 4 ,0 6 0 ,8

8 ,16е 88,0 67,4 <76,6 1|14Д

150 120° 3 4 3 52,0 60 ,0 103,6

16 1 ^ 57,3 86,0 1114,0 т &
Off 54,0 81 ,0 Ш1(,0 162,2

8 161° 52,3 78,5 104,7 157,0

200
3 ВОР <4(7,0 70,6 0 4 ,2 1ИУ1,3

16 i f f 79,7 110,5 169,4 230,0

20Р
75,0 112,4 149,8 224,8

25 ШЗ,О 154,6 2 0 6 ,0 809,2

16
.115° )Ш2,0 1613,0 2 0 4 .0 806,2

250 0(5,8 <1413,7 191,6 2817,4
25 120“ !18й,6 200,0 266,5 809,8

300 40 1234,0 351,0 468,0 702,0

(иус Но 1 т \ г.)
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