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Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта а 
части разд. 1, 3, 4 являются обязательными».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Некрашеные шкуры волка и 
шакала характеризуют по признакам. Шкуры волка — волосяной покров темно- 
и светло-голубой, темно-рыжей и серовато-желтой окраски. По характеру во
лосяного покрова подразделяют ща мягкий — лесной и грубый — степной.

Шкуры шакала — темно-серой и ржаво-серой окраски с буроватой .поло
сой по хребту, грубым волосяным покровом».

Пункт 1.5. Исключить слова: «и соответствовать согласованным образцам».
Пункт 1.6. Первый абзац. Исключить слова: «Вставки и приставки должны 

быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова 
и не должны выделяться на общем фоне. Швы должны быть преимуществен
но продольными».

Пункт 1.7 исключить.
Пункт 1.8. Таблица 1. Пункт 7. Графа «Норма». Для показателя «Устой

чивость окраски волосяного покрова крашеных шкур в черный цвет к сухому 
трению по шкале серых эталонов» заменить значение: 4 на 3.

Пункт 1.11. Таблица 4. Головку изложить в новой редакции: дополнить 
пунктом — 6:

Группа
Наименованиепорока первая вторая третья четвертая

6. Недостача 
частей шкурки

Не допуска
ется

Головы Головы с 
шеей или 
черева

—
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Пункт 1.12. Шестой абзац. Заменить слова: «относящихся к группе поро

ков «третьей» на «относящихся к группе пороков «четвертая».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.14: «1Л4. Маркировка и упаковка шкур 

— по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением.
На кожевой ткани каждой шкуры должны быть нанесены цифровые обоз

начения качества:
по к р я ж а м  ( д л я  н е к р а 
ш е н ы х  ш к у р  в о л к а )

полярный — 1 
сибирский — 2 
казахский — 3 
центральный — 4 
южный — 5

по с о р т а м
первый — 1 
второй — 2 
третий — 3

по х а р а к т е р у  в о л о с я н о г о  
п о к р о в а  ( для  ш к у р  в о л к а )

лесной — 1
степной — 2

п о г р у п п а м  п о р о к о в
первая — 1 
вторая — 2 
третья — 3 
четвертая — 4».

Разделы 2, 3 изложить в новой редакции:

«2. Приемка
Приемка шкур — по ГОСТ 9209—77.

3. Методы контроля

3 1. Методы отбора образцов'— по ГОСТ 9209—77.
3 2. Определение массовой доли влаги— по ГОСТ 938.1—67.
3 3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.
3 4. Определение температуры сваривания кожевой ткани — но ГОСТ 

17632—72.
Э.5. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.
3 6. Определение предела прочности при растяжении — по ГОСТ 22596—77.
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176



(Продолжение изменения к ГОСТ 13692—68)
3.7. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ — по ГОСТ 

26129—84.
3.8. Определение устойчивости окраски волосяного покрова крашеных 

шкур к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.
3.9. Для определения площади шкуры измеряют длину и ширину шкуры 

миллиметровой линейкой. Длину измеряют от середины междуглазья до осно
вания хвоста, ширину— по середине шкуры. Затем умножают полученные ре
зультаты и округляют до 1,0 дм2».

Стандарт дополнить разделом — 4:

4, Транспортирование, хранение
Транспортирование и хранение шкур — по ГОСТ 19878—74.
Приложение изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 178)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Таблица
оценки качества выделанных шкур волка и шакала в процентах

Сорт Группа пороков
Наименование

вида первой второй третий первая вторая третья четвертая

Волк, шакал 100 75 50 100 90 80 55
Волчата 25 1 12,5 — — — —

П р и м е ч а н и е .  Шкуры, не соответствующие требованиям табл. 3 настоя
щего стандарта, шкуры с пороками, превышающими нормы, установленные 
для группы пороков «четвертая», шкуры летние, шкурки детенышей шакала с 
пухлявым волосяным покровом должны иметь качественную опенку не более 
25 % от оценки качества шкур первого сорта группы пороков «четвертая».

(ИУС № 5 1992 г.)
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