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Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1700,.
По всему тексту стандарта заменить слова: «концентрация» на «массовая

доля».
(Продолжение см. с, 80)

георадар

https://www.mosexp.ru/georadar


(Продолжение изменения к ГОСТ 12553.2— 77)
Раздел 1 дополнить пунктом ~~ 1.2: «1.2. Числовое значение результата ана

лиза должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и нормируемый показа
тель марочного состава»;

заменить ссылку: ГОСТ 22864—77 на ГОСТ 22864—83.
Раздел 2. Четвертый абзац после слов «марки С-2» дополнить словами: «или 

ОСЧ-З», после слов «заточенные на» дополнить словами: «полусферу или»; 
исключить ссылки: ГОСТ 10691.0—73, ГОСТ 10691Л—73; 
заменить ссылку: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77.
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