
Группа Л69

Изменение № 3 ГОСТ 10722—76 Каучуки и резиновые смеси. Метод определения 
вязкости и способности к преждевременной вулканизации
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.12.87 № 4780

Дата введения 01,06.88

Вводная часть Второй абзац. Заменить ссылку: МС ИСО 667—81 на М в 
ИСО 667—85.

(Продолжение см. с. 284) 
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с чем носить платье с кружевом

https://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10722— 76) 
Пункт 2.1.1. Последний абзац. Заменить срок; «до 01.01.88» на «до 01.01.90».

(ИУС № 3 1988 г.)
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Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294830/4294830326.htm

