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Изм.

И З В Е Щ Е Н И Е 2 3
Содержание изменения

Пункт 1.4.2. Заменить значение "16" на ”32".

Пункт 1.4.3. Таблица 4 изложить в новой редакции :

мм

Интервал Значение отклонения от
номинального размера прямолинейности

Св. 4000 до 8000 + 10
" 8000 до 16000 ± 15

Пункт I.7.X. Второй абзац изложить в новой редакции : 

"Маркировка должна выполняться любым способом, обеспечивающим 

четкость и сохранность информации и должна содержать : ... " 

Пункт 3.5. После слова "прямолинейности" добавить слово 

"продольных".

Таблица 4
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