
Группа А59

Изменение № 2 ГОСТ 25567—82 Каолин обогащенный. Метод спектрального 
анализа
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 04.08.88 № 2840

Д ата введения 01.01.89

Пункт 1.1, приложение. Заменить ссылку: ГОСТ 6613—73 на ГОСТ
6613—86.

(Продолжение см. с. 86)
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обследование конструкций

http://www.mosexp.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 25567~~&2)
Пункт 2.1. Восьмой абзац изложить в новой редакции: «весы лабораторные 

2-го класса точности с погрешностью измерения не более 0,0005 по ГОСТ 
24104—80»;

заменить ссылку: ГОСТ 5.1177—71 на ГОСТ 25664—83.
Пункт 4.2U. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300-=^87#

(ИУС N*9 12 1988 г.)
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