
Изменение № 1 ГОСТ 25498—82 Руды марганцевые, концентраты и агломе
раты. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического
состава
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 09.10.87 № 3856

Дата введения 01.04.88

Под наименованием стандарта проставить код:х ОКСТУ 0709.
Пункт 3 2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1152—78 на ГОСТ 24236—80.

(Продолжение см. с. 64)
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испытания конструкции зданий и сооружений

http://www.stroyinf.ru/sertifikat/ispytanie_konstruktsiy_zdaniy_sooruzheniy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 25498— 82)
Пункт 3.3. Заменить слова: «около 5 %» на «не более 5 %».
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 20784—75 на ГОСТ 25464—82.
Пункт 5.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1204—78 на ГОСТ 16598—80.

(ИУС № 1 1988 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294833/4294833702.htm

