
Изменение № 2 ГОСТ 11785—74 Гладилки отделочные для крупных литейных 
форм и стержней. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 
<№ 1758 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1. Таблица 1. Заменить обозначение; 0320—0101/002 на 0320—
—0001/002, 0320—0101/003 на 0320—0001/003;

(Продолжение см. с. 90)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11785—74)
чертеж 1. Заменить обозначение и ссылку: -ГОСТ 15878—70-Н1-Кт -6/18 

на ГОСТ 15878—79-Кт -6/18, п. 1.3 на п. 3.
Пункты 1 (таблица 1), 4 (таблица 2). Заменить слова: «Теоретическая

масса, кг» на «Масса, кг, не более».
Пункт 2. Заменить слово: «требования» на «условия».
Пункт 6.3. Заменить обозначение: HRC 50...56 на 51...57 HRC3 .

(ИУС № 9 1985 г.)
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