
ИЗМЕНЕНИЕ № 3 СТП 26.260.2043-2004
БОЛТЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ И ШАЙБЫ 
ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
Технические требования

УТВЕРЖДАЮ
5дседатель ТК 260

щование химическое 
•перерабатывающее» 

В. А. Заваров

02  2006 г.

01.09.2006 г.

1. Изменение №1 аннулировать.
2. В таблице 2 для сталей марок 35Х и 40Х в графе “Стандарт или 

технические условия на сталь или сплав” заменить ГОСТ 23304 на
ГОСТ 4543.
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