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Вводная часть. Первый абзац дополнить словами: «при квалификационных 
испытаниях».

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить значения: 15 мм на 15,0 мм, ] мм на 
1,0 мм;

(Продолжение см. с. 40)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20354— 74)
пятый абзац. Исключить слова: «с ртутным шариком длиной 7±0,5 мм»; 
восьмой абзац изложить в новой редакции: «Весы лабораторные общего наз

начения с пределом взвешивания 200 г и погрешностью не более ± 0,0002 г»;
десятый абзац изложить в новой редакции: «Нефрас С 2—80/120, С

3—80/120 по ГОСТ 443—76 или любой бензин-растворитель прямой перегонки». 
Пункт 2.2. Заменить значение: (5±0,02) на (5,00±0,02).

(ИУС № 9 1990 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294839/4294839129.htm

