
Изменение № 1 ГОСТ 22829—77 Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. 
Метод определения pH водной вытяжки
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СССР по стандартам от 07.12.87 № 4396

Дата введения 01.05.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 8909.
(Продолжение см. с. 206)
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расчет ветровых нагрузок

http://www.stroyinf.ru/lab-test/wind-load.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 22829—77)
По всему тексту стандарта заменить единицу: мл на см3.
Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 10394»—72 и ГОСТ 8613—75 на ГОСТ

25336—82, ГОСТ 4234-69  на ГОСТ 4234—77, ГОСТ 5556—75 на ГОСТ 
5556—81.

(ИУС Ks 2 1988 г.)
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