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Пункт 2Л. Заменить слова: «0,075 Ht| раствор» на «раствор с молярной кон
центрацией эквивалента 0,075 моль/дм3»;

экспликация. Исключить слова: «молярной концентрации эквивалента серно
кислого магния 0,1 моль/дм3»;

(Продолжение см. с.  220)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24523.5—80}
после слов «по окиси магния» дополнить единицей: г/см3; «массовой кон* 

центрации» дополнить единицей: см3.
Пункт 4.1. Заменить обозначение: Ха на Х©; Х3 на ХА (Х5). Экспликацию 

йЬсле слов «по окиси магния» дополнить единицей: г/см3.
Пункт 4.2. Заменить слово: «двух» на «трех».

(ИУС № 1 1988 г.)
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