
Группа Л64

Изменение № 2 ГОСТ 9155—88 Обувь спортивная резиновая и резинотек
стильная. Технические условия
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3552

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан

Армгосстандарт
Госстандарт Республики Беларусь 
Госстандарт Республики Казахстан

(Продолжение см. с. 64)
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купить скатерть

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения №  2 к ГОСТ 9155—88)

Продолжение

Наименование государства Наименование национального 
органа по стандартизации

Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан

Кыргызстандарт 
Молдовастандарт 
Госстандарт России 
Таджикгосстандарт 
Главгосинспекция «Туркменстан-

Республика Узбекистан 
Украина

дартлары» 
Узгосстандарт 
Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 65)
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(Продолжение изменения №  2 к ГОСТ 9155—88)

Вводную часть дополнить абзацем:
«Обязательные требования к качеству обуви изложены в пи. 1.2.3, 1.2.4, 

1.3.4 (истираемость подошвы спортивной обуви, прочность связи резино
вой обсоюзки с текстильным верхом), 1.3.9».

Пункт 1.2.5 изложить в новой редакции:
«1.2.5. Внутренние размеры спортивной обуви не определяют, так как 

они гарантированы параметрами колодок, утвержденными в установлен
ном порядке».

Пункт 1.3.1 дополнить абзацами:
«Для детской обуви применяют супинированную или профилирован

ную вкладную стельку. Допускается применять плоскую стельку при про
филированной внутренней стороне подошвы. В резинотекстильной обуви 
с облегченной решеткой должна быть жесткая вкладная стелька».

(Продолжение см. с. 66)
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(Продолжение изменения №  2 к ГО СТ 9155—88)

Пункт 1.3.2. Первый — девятый абзацы. Исключить ссылки: ТУ 17 
РСФСР 45.98-03, ТУ 17 РСФСР 6 0 -1 0 4 -5 4 , ТУ 17 РСФСР 52-9447 
(Зраза), ТУ 17 РСФСР 60-10168, ТУ 17 РСФСР 60-10061, ОСТ 
17-183, ТУ 1 7 -2 1 -4 8 5 , ТУ 17 РСФСР 6396-46, ТУ 17-21-1297 , ТУ 
1 7 -2 1 -4 8 5 , ТУ 1 7 -2 1 -3 6 0 , ОСТ 17-883, ТУ 38.506015, ТУ 38.106300;

последний абзац изложить в новой редакции:
«микропористая резина, формовой эластопен, стелечный материал 

на основе пенорезины (не применяют для детской обуви), ткань обувная 
«Меркурий», сдублированная с обувным картоном по ГОСТ 9542, вой
лок иглопробивной стелечный, картон обувной, кожкартон (для жесткой 
стельки) — для вкладной стельки (профилированной, супинированной 
или плоской)».

Пункт 1.4.1. Шестой абзац исключить.
Пункты 1.5.1, 4.1. Заменить слова: «по ОСТ 38.06371» на «по техничес

кой документации».

(ИУС № 3 2001 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294843/4294843531.htm

