
Изменение № 1 ГОСТ 4976—83 Лаки марок НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222,
НЦ-223, НЦ-224, НЦ-228, НЦ-243 мебельные. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.86 
№ 4236 срок введения установлен

с 01.01.87

Пункт 1.5. Таблица 2. Пункт 3. Заменить значение: 130 на 80.
(Продолжение см. с. 318)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4978^83)
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 683'—75 на ГОСТ 683—85.
Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336-^82.
Пункт 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 9095—73 на ГОСТ 9095—83v

(ИУС № 3 1987 г.)
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