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Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0809.
Раздел 2. Заменить слова: «2 %-ный раствор» на «раствор с массовой кон

центрацией 20 г/дм3»; «10%-ный раствор» на «раствор с массовой концентра
цией 100 г/дм3» (2 раза); «И %-ный раствор» на «раствор с массовой концент
рацией 200 г/дм3»; «5 % -ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией

(Продолжение см. с. 52)

кружево
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(Продолжение изменения к ГОСТ 14638.3—81)
50 г/дм3» (2 раза); «4 % -ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 
40 г/дм3»;

пятнадцатый абзац изложить в новой редакции: «Спирт этиловый ректифи
кованный технический по ГОСТ 18300—72»;

заменить ссылку: ГОСТ 10091—75 на ГОСТ 4198-—75.
Пункт 4.3 (кроме табл. 2) изложить в новой редакции: «4.3. Абсолютные 

расхождения результатов параллельных определений не должны превышать 
допускаемых значений, указанных в табл. 2».

(ИУС № 5 1987 г.)
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