
Изменение № 4 ГОСТ 10092—75 Трубы мельхиоровые дли теплообменных ап* 
каратов. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.04.86 № 1177

Дата введения 01,07 87

Раздел 4 дополнить пунктом —> 4.9а: «4.9а. Для испытания на раздачу» сплю
щивание, бортование от каждой трубы, взятой от партии, отбирают по одному 
образцу».

(Продолжение см. с, 54)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10092—75)
Пункт 4.3. Заменить слова: «угольником по ГОСТ 3749—77» на «щупом 

по ГОСТ 882—75 при помощи угольника по ГОСТ 3749—77».
Пункт 4.4. Заменить слова: «жесткую стальную линейку длиной I м» на 

«поверочную линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026—75».
(ИУС № 7 1987 г.)
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