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Вводная часть. Последний абзац, исключить.
Пункт 1Л дополнить ссылкой:«и ГОСТ 25086—87».
Раздел 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Фотоэлектроколори-

метр типов ФЭК-56М, ФЭК-60, КФК или спектрофотометр типов СФ-16, СФ-26
(Продолжение см. с. 88)

эксклюзивные вязаные кардиганы

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 12697.7—77)
или аналогичного типа»; дополнить абзацем (после второго): «Весы лаборатор
ные по ГОСТ 24104—80 2-го класса точности с погрешностью взвешивания 
0,0002 г»;

второй абзац дополнить словами: «типа ЛАТР-1М или селеновый выпрями
тель, применяя электроды Фишера»;

четвертый абзац. Заменить значение: 4н. на 4 моль/дм3;
седьмой абзац. Заменить значение: 100 г/дм3 на «с массовой долей 10 %»;

(Продолжение см, с. 89)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12697.7—77)
девятый абзац. Заменить значение; 2 М на 2 моль/дм3;
одиннадцатый абзац. Заменить значение: 2,5 г/дм3 на «с массовой долей 

0,25 %»;
двенадцатый абзац. Заменить слова: «в виде проволоки» на «полученное 

карбонильным способом»;
заменить значение: 2 г/дм3 на «с массовой долей 0,2 %»; двадцать четвертый 

абзац дополнить ссылкой: «по ГОСТ 4658—73»;
заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87; исключить ссылку: 

ГОСТ 4173—77.
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить значения: 1 г на 0,5—1 г, 300 см3 на

250 см3;
третий абзац после слова «фильтр» дополнить словами: «синяя лента»;
четвертый абзац. Заменить слова: «предполагаемого содержания» на «пред

полагаемой массовой доли»;
шестой абзац. Заменить слова: «применяя светофильтр с максимумом свето- 

пропускания 5Ш нм или на спектрофотометре при длине волны 510 нм»;на «или 
на спектрофотометре, учитывая, что максимум светопоглощения растворов соот
ветствует длине волны 510 нм»;

девятый абзац. Заменить слово; «содержание» на «массу»;
Пункт 322.1. Второй абзац. Заменить значение: 4 н. на 4 моль/дм3;
третий абзац дополнить словами: «допускается разложение пробы проводить 

с помощью селенового выпрямителя, применяя электроды Фишера»;
(Продолжение см. с. 90)
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(П р одолж ен и е изменения к ГО СТ 1 2 6 9 7 - 7 7  р
восьмой абзац. Заменить значение; 4.н. на 4 моль/дм3; 
девятый абзац. Заменить слово; «содержание» на «массу».
Пункт 3.3.1. Заменить значение п слово; 4 н. на 4 -моль/дм3; «содержаниям»- 

15а «массам».
Пункт 3.3.2. Второй абзац. Заменить значение: 4 н. на 4 м оль /дм 3; 
четвертый абзац. Заменить слово; «содержаниям» на «массам».
Пункт 4.2, Таблицу изложить в новой редакции:

Допускаемые расхож ден ия

М ассовая Доля ж ел еза , %
сходимости, отн. в о с и р о и. з в о д и мо ети , отн.

От 0,0Щ4 до ОуСЮ! включ. 45; 60
Св. ОДШ' до О.ООЙ5 » 

» 0,0025 »  ОчО'О'О̂ » 
» 0,005 » 0,01 »
» 0,01 »  0,05 »
» 0,05 » О:,] »
> О Л »■ 1.0 » 5
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