
Изменение № 2 ГОСТ 15483.10—78 Олово. Методы спектрального определения 
висмута, железа, меди, мышьяка, свинца, сурьмы, цинка и алюминия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.10.85 
№ 3395 срок введения установлен

с 01.01,87

Пункт 2.2. Предпоследний, последний абзацы изложить в новой редакции: 
«Фотопластинки спектральные типов I и И по нормативно-технической докумен
тации.

(Продолжение см. с 56)
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стоимость проекта

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 15483ПО— 78) 
Допускается применение фотопластинок типа ЭС.
Проявитель и фиксаж— по ГОСТ 2817—50. Допускается применение прояви

теля другого состава».
(ИУС № 1 1986 г.)

56

Источник
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