
Изменение № 2 ГОСТ 7358—78 Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.06,89 № 2256

Д ата введения 01,01.90

Стандарт дополнить пунктом — 3: «3. Для сталеразливочных ковшей, пред
назначенных для использования в установках внепечной обработки стали и

(Продолжение см. с. 106)

105

копии сертификатов

http://www.stroyinf.ru/sr6.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 7358— 78)
имеющих большую, по сравнению с ковшами общего назначения, высоту, общую 
вместимость следует определять массой жидкой стали и шлака, указанных в 
таблице, при заполнении до уровня, обеспечивающего величину «свободного 
борта» от нижней кромки сливного носка (или верхней кромки ковша)».

(ИУС 11 1989 г.)
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