
Изменение № 2 ГОСТ 10269—75. Резина. Метод опоеделения сопротивления 
старению по ползучести
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3501

Дата введения 01.05.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2509.
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.6: «4.6, Результаты испытаний записывают 

в протокол, который должен содержать следующие данные:
(Продолжение см. с. 322)

II За к. 492 321

магазин скатертей

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10269— 75) 
обозначение резины и условия вулканизации;
начальное напряжение, температуру и продолжительность испытания; 
показатель старения по ползучести; 
относительную остаточную деформацию; 
относительную.деформацию ползучести;
среднее арифметическое результатов определяемых показателей; 
дату проведения испытания; 
обозначение настоящего стандарта».

(ИУС № 4 1991 г.)
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