
Изменение № 2  ГОСТ 24220—80 Ткани мебельные. Общие технические усло
вия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 28.08.87 № 3427

Дата введения 01.01.88

Пункт 1.8. Исключить слова: «и нормативно-технической документации»* 
Пункт 1Л1. Заменить ссылку: ГОСТ 161—75 на ГОСТ 161—86; 
второй абзац. Заменить слова: «1-му сорту» на «I н II сорту».

(ИУС JSfe 12 1987 г.)
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ультразвуковая дефектоскопия
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