
Изменение № 4 ГОСТ 21427.2—83 Сталь электротехническая холоднокатаная 
изотропная тонколистовая. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.09.88 № 3366

Д ата введения 01.04.89

Пункты 1.1; 2.2; 2.3; 2.7; 2Д  таблица 9; 2.9, таблица 9а; 2.13; 4.9; приложе
ния 1 и 2. Исключить марку: 2111.

(Продолжение см. с. 68)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21427.2—83)
Пункты 1.1, 2.2 (третий абзац), 2.3 (предпоследний абзац), 2 Д  2.9, таблица 

§а, 2.13, приложение 2 дополнить маркой: 2414.
Пункты 1.3, таблица 1, 1.4, 1.6, таблица 2, заменить толщину: 0,28 на 0,27.

(ИУС № I 1989 г.)
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