
Изменение JMs 1 ГОСТ 10243—75 Сталь. Методы испытаний и оценки макро
структуры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.08.82 
№ 3031 срок введения установлен

с 01.01.83

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать 
обозначение: (СТ СЭВ 2837—81).

Вводную часть дополнить словами: «В части метода контроля трав
лением стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2837—81».

(Продолжение см. стр. 46)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10243— 75)
Приложение 1. Заменить единицу измерения и ссылки: мл на смэ, 

ГОСТ Э1!18—67 на ГОСТ 3118—77, ГОСТ 4461—67 на ГОСТ 4461—77, 
ГОСТ 4220—65 на ГОСТ 4220—75, ГОСТ 4*204—66 на ГОСТ 4204—77, 
ГОСТ 4165—68 на ГОСТ 4465—78.

Приложение 5. Заменить ссылки: ГОСТ 6456—68 на ГОСТ 6456—75,
ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77, ГОСТ 107512— 64 на ГОСТ 10752—79, 
ГОСТ 4328—66 на ГОСТ 4328—77, ГОСТ 2053—66 на ГОСТ 2053—77,
ГОСТ 4215—66 на СТ СЭВ 223—75; исключить ссылку на ГОСТ 897—68.

(ИУС № '1 Iм 1982 г.)
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